Polimeéru materialu parbauzu laboratorija
Rigas Tehniska universitate

Paula Valdena 3, Riga LV 1048, Tel. 371-67089252, Fax 371-6761-5765

TESTESANAS PARSKATS Nr. 2097

1. Parauga nosaukums: Izstradajumu paraugi

2. Pasutitajs: SIA “EcoDeck Profile”

3. Pasiititaja adrese: Lacéplesa iela 52-81, Riga, LV-1011
4. Zinas par paraugiem:

¢ par paraugu nonemsanu atbildibu uznemas klients
¢ piegadati 12 veidu izstradajumu plasnu paraugi

¢ piegadats laboratorija: 01.08.22.

5. Darba uzdevums: Veikt paraugu novecinasanu 500 stundas saskand ar LVS EN ISO 4892-
3:2016
6. TesteSana veikta: 03.08.2022 — 25.08.2022

7. TesteSanas parskats uz 2 Ipp.

8. Testésanas parskats sastadits 3 eksemplaros

TESTESANAS REZULTATI

Produktu testéSanas paraugiem ar Sifriem WPC [+12 novecinaSana tika veikta
tester1 QUV/spray ar melno paneli. Tika izmantotas 340 nm UVA lampas. Starojuma
jauda — 0,89 W/m?. Kopgjais novecinasanas laiks — 500 stundas viens otram sekojo3os
reZimos:

e pirmais cikls 8 stundas ar ieslégtam UV lampam pie 60+3°C;

e péc tam kondensacijas cikls 4 stundas ar izslégtam UV lampam pie 50+3°C.

2 reizes ned€la ramis ar paraugiem parvietoti kamera par vienu poziciju. UV lampu
starojuma intensitates kontrole un kalibréSana tika veikta izmantojot radiometru CR0.

P&c test€Sanas paraugi nodoti pasttitajam.
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ZINOJUMI:

TestéSanas rezultati attiecas uz produkciju, kas noradita parskata.
Bez test€Sanas institlicijas rakstiskas atlaujas nav pielaujama testeéSanas parskata

reproducg€s$ana nepilna apjoma.
] / R. Merijs Meri
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TesteSanu veica PMPL pétnieks

TestéSanas lab. vad. . Zicans
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Fotografijas ar paraugiem pirms un péc atrasanas klimatiskas vecinasanas kamera.
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